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Do¤ru malzeme seçimi ve kullan›m› bir
imalat sürecinde dikkat edilmesi
en önemli hususlar›n bafl›nda gelir. Yanl›fl
malzeme kullan›m›, imalat sürecini olumsuz
etkileyebilece¤i gibi; maliyetlerin artmas›na,
nihai ürün kullan›m ömrünün azalmas›na
ve kullan›m giderlerinde art›fl neden olabilir.
Do¤ru malzeme seçiminde nihai ürünün
kullan›m flartlar›n›n çok iyi tan›mlanmas›,
malzemenin imalat özelliklerini iyi
de¤erlendirilmesi laz›md›r.
Paslanmaz çelikler çok de¤iflik kalitelerde
üretilen malzemelerdir. Bu nedenle
malzeme seçiminde sadece mekanik ve
kimyasal de¤erler göz önünde
bulundurulmal›d›r. Bunun yan›nda
malzemenin boyutlar› ve yüzey özellikleri
gibi unsurlar da dikkate al›nmal›d›r. Temin
fiyat› ucuz oldu¤u için tercih edilen bir
malzeme ilerki kullan›mda ciddi boyutta
olumsuz sonuçlar do¤urabilir.

Örne¤in 316 kalite paslanmaz çelik
kullan›lmas› gereken bir yerde tasarrufa
yönelerek 304 kalite paslanmaz çelik
kullan›m›, maliyet aç›s›ndan bir avantaj
sa¤l›yor gibi görünsede; ürünün kullan›m
ömrüne olumsuz etki yapmas› yan›nda
kullan›m flartlar›na ba¤l› olarak personel
üzerinde yararlanma ve ölümlere neden
olabilecek kazalara da yol açabilir.
Bu bölümde piyasada en çok kullan›lan
paslanmaz çelik türlerinin baz›lar›na ait
bilgiler verilmektedir. Ayr›ca bu
malzemelerin uluslararas› geçerli¤i olan
standartlara göre tan›mlar› da belirtilmifltir.
Bu malzemelerle ilgili daha detayl› özellikler
10. bölümde yer almaktad›r. Yüzey ile ilgili
özellikler ise 8. bölümde detayl› olarak
verilmifltir. 9. bölümde ise paslanmaz çelik
temininde yararl› olabilecek boyutlar ve
di¤er fiziksel özelliklere ait bilgilere yer
verilmifltir.
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